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von Gebauden

Lose-Verlegung
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1. Einleitung — Geltungsbereich Haftung

Dieses Merkblatt dient als Verstandigung zwischen Unterkonstruktionsersteller und
Plattenunternehmer einerseits und Planer / Bauherr andererseits.

Es enthéalt die wichtigsten Informationen fur die Ausfiihrung von begehbaren
Keramikbeldgen im Aussenbereich von Gebauden, insbesondere auf Terrassen. Es gilt
nicht fur befahrene Flachen und Parkdecks. Es soll der Planungs- und Ausfiihrungs-
Sicherheit dienen und mithelfen, Schaden zu vermeiden. Es entspricht dem heutigen
Stand der Technik. Fur die Planung und Ausfiihrung sind zudem die einschlagigen
Normen zu bericksichtigen.

Die genaue Beurteilung der Konstruktion eines Aussenbelages ist fur eine erfolgreiche
Ausfiuihrung wesentlich. Denn aus der Beurteilung der Unterkonstruktion und den
ortlichen Gegebenheiten ergibt sich der zu wahlende fachgerechte Aufbau.

Die genannten Regeln gelten auch fur das Umkehrdach.

Die mitgelieferten Skizzen haben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und zeigen vor
allem die fur den Plattenleger relevanten Details.

Der SPV haftet nicht fur Schéaden, die durch die Anwendung des vorliegenden
Merkblatts entstehen kénnen.

Lose, in Splitt, Kies oder auf Stelzlager verlegte Elemente/Platten kdnnen bei einseitiger
bzw. Eckbelastung begrenzt wippen, wackeln oder sich verschieben. Dies stellt kein
Mangel dar.

2. Verstandigung

Balkone:
Frei von der Fassade auskragende und nicht warmegedammte Betonplatten.

Terrassen:
Erdberihrte Terrassen
Dachterrassen Uber beheizten und unbeheizten Raumen.

Umkehrdach:
Beim Umkehrdach liegt der Warmedammstoff auf der Abdichtung und ist somit der
Witterung ausgesetzt. Siehe Skizze im Anhang.

Drainage:
Die Entwasserung erfolgt unter dem Endbelag.

Drainagematten:

Bei den Drainagematten handelt es sich um industriell gefertigte Matten. Sie bilden
einen kapillarbrechenden und drainfadhigen Hohlraum fiir eine wirkungsvolle
Entwasserung.
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Lastverteilungsschicht:

Zwischenschicht zwischen Nutzbelag und Dammung auf tragender Unterkonstruktion.
Die Lastverteilungsschicht hat die Aufgabe, die auf den Oberbelag auftretenden Punkt-
belastungen gleichmassig und grossflachig auf die darunter liegende Da&mmung bzw.
tragende Unterkonstruktion weiterzuleiten.

Stelzlager:
Stelzlager sind Plattenverlege-Systeme ohne Splittbett fir Terrassen- und Balkon-
belage.

3. Untergriinde
3.1 Tragende Untergrinde

Tragfahige und formstabile witterungsbestandige Untergriinde (Betonplatten oder
Stahlkonstruktionen etc.)

3.2 Dammstoffe

Aufgeklebte oder lose verlegte druckfeste Dammestoffe (SIA 271, 3.4) mussen fur den
vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend ihnrem Anwendungstyp geeignet sein.
Bei der Verwendung von Trittschalldammstoffen kénnen besondere Massnahmen
erforderlich werden.

Bei einer kombinierten Anwendung von Trittschall- und Warmedammplatten sollte der
warmedammstoff wegen der geringeren Zusammendriickbarkeit als obere Lage verlegt
werden. Die Zusammendriickbarkeit der Dammschicht darf 2 mm nicht Gberschreiten.

3.3 Abdichtung und Entwasserung

Bei Belagskonstruktionen tber genutzten Raumen ist eine Abdichtung nach Norm SIA
271 erforderlich. Ausfuhrung durch einen Fachbetrieb.

Das Gefélle der Unterkonstruktion (sekundar) soll mindestens 1,5% betragen. Stehende
Wasserlachen sind zu vermeiden.

Insbesondere wird auf die folgenden Punkte hingewiesen:

Durch eine planmassige Gefallsgebung ist daflir zu sorgen, dass das auf die Ab-
dichtung einwirkende Wasser dauernd wirksam abgefthrt wird, damit es keinen bzw.
nur einen geringflgigen hydrostatischen Druck austiben kann.

Notlberlaufe sind erforderlich und gemass SIA 271 auszufuhren.

Bei Schwellenanschltissen unter 60 mm Aufbordungshéhe tber der Nutzschicht muss
der Notuberlauf geméss SIA 271 Ziffer 5.2.7 ausgefiihrt werden. Die Oberkante des
wasserdichten Anschlusses muss mindestens 25 mm (Freibord) tber der Druckhdhe
der Notuberlaufe bzw. tGber der Stauhthe der Regenwassereinlaufe liegen (Druckhdhe
und Stauhohe). Dies gemass Entwasserungsberechnung der Richtlinie
Dachentwasserung der suissetec.
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Roste Uber Entwasserungsrinnen missen zu Reinigungszwecken abnehmbar sein
(SIA 271, 5.2.4).

Der oben offene Rand von Abdichtungen muss tber einer moglichen Uberlaufhohe
mindestens 120 mm, bei Turschwellen mindestens 60 mm, bei Aufbau mit Rinnen

25 mm ab oberkant der Schutz- bzw. Nutzschicht liegen. Er ist so zu planen, dass kein
Wasser aus Regen, Schlagregen oder schmelzendem Schnee hinter die An- und Ab-
schlisse gelangen kann (SIA 271, 2.6.1.3)

Geringere Anschlusshohen als 60 mm und barrierefreie Ubergange gelten als Sonder-
konstruktionen, die eine Koordination zwischen Planer und Ausfiihrenden erforderlich

machen. Dabei kann die Abdichtung allein die Dichtheit am Turanschluss nicht sicher-
stellen. Deshalb sind hier besondere Massnahmen durch den Planer erforderlich (z.B.
Tarrahmen mit Anschlussflansch oder Vordacher).

Eine Verringerung der Anschlusshéhe im Turbereich erfordert besondere Massnahmen,
z.B. Entwasserungsrinnen mit Gitterrosten, die den Wasserablauf sicherstellen. Bei
solchen Sonderkonstruktionen sollte die Mindestanschlusshéhe 25 mm betragen. Die
Entwasserung der Rinnen muss gewahrleistet sein.

Mogliche Losungsvarianten entnehmen Sie bitte den Konstruktionszeichnungen im
Anhang.

3.4 Gebéaudetrennfugen

Gebaudetrennfugen gehen durch alle tragenden und nichttragenden Teile des Ge-
baudes oder Bauwerks hindurch. Sie missen im Belag oder in der Bekleidung an der
gleichen Stelle und in der von der Bauplanung vorgesehenen Breite tibernommen
werden.

4. Materialien
4.1 Schutzfolien

Auf bitumindse Abdichtungen ist eine UV bestandige Schutzbahn von mindestens
1.2mm zu verlegen.

Die Uberlappung soll jeweils 15 cm betragen.

Eine alternative Schutztechnik ist mdglich, muss aber vom Hersteller empfohlen und
garantiert werden.

Es muss sichergestellt werden, dass die Schutzschicht die darunter liegende Ab-
dichtungsschicht nicht beschéadigt (SIA 271, 2.7.1.2)

4.2 Drainagematten
Drainagematten sind bei der losen Verlegung zwingend erforderlich (Ausnahme bei

Verwendung von Stelzlagern). Sie dienen gleichzeitig als Schutz der Abdichtung und
ersetzen die Ublichen Schutzmatten unter Einhaltung von Punkt 4.1.
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(Achtung: Verlegevorschriften der Hersteller unbedingt beachten). Diese
kapillarbrechende Flachendrainage hebt und trennt den Belag ganzflachig ab. So wird
er wirkungsvoll entwéssert. Die Nassbelastungsintervalle sind auf ein Minimum
gekdrzt, d.h. die Splittschicht trocknet rascher ab, so dass ein Wachstum von Unkraut
aus den offenen Fugen minimiert wird. Fir die statische Druckbelastbarkeit sind die
Angaben der Hersteller zu beachten. Das Wasserableitvermdgen betragt ein Vielfaches
im Vergleich zur Verlegung ohne Drainagematten.

Es gibt fur diesen Zweck geeignete und vom Hersteller empfohlene Produkte. Es ist auf
die Verwendung formstabiler und mind. 15 mm dicken Drainagematten zu achten.

4.3 Splitt

Bei ungebundener Verlegeart ist sauberer Splitt der Kérnung 4 mm bis 8 mm zu
verwenden. Das Splittbett (Lastverteilungsschicht) muss eine Dicke von mind. 30 mm
aufweisen.

4.4 Stelzlager

Anstelle von Splitt kbnnen auch Stelzlager eingesetzt werden. Die Anwendung von
Stelzlager bedingt einen ebenen, im Gefélle liegenden Untergrund.

Punktformige Auflagerungen im Bereich der Fugenkreuze aus Kunststoff, sind, wenn
notig, mit einer druckverteilenden Unterlage zu erganzen.

4.5 Abstandhalter bei offenen Fugen und loser Verlegung

Die Fugen bleiben offen. Um ein Verrutschen der Platten zu verhindern, sind Fugen-
kreuze mit Auflager von mindestens 3 mm Dicke zu verwenden.

Die Verwendung einfacher Abstandplattchen ist nicht zulassig.
4.6 Keramikplatten

In Frage kommen nur fir diesen Zweck geeignete und vom Hersteller empfohlene
witterungsbestandige Keramikplatten der Gruppe 1 nach EN 14411.

Im Handel sind auch Keramikplatten erhaltlich, die im Verbund mit einer frostsicheren
Tragerplatte explizit fur die lose Verlegung hergestellt werden.

Im Zweifelsfall ist die Eignung nachzuweisen.

Dunkle Keramikplatten sind nicht zu empfehlen, da sich diese bei Sonneneinstrahlung
sehr stark erwadrmen.

Die Gleitfestigkeit muss den geltenden Vorschriften entsprechen (BfU).
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5. Arbeitstechnik
5.1 Einleitung

Lose verlegte Keramikplatten bieten - auch auf lange Zeit - eine hohe Sicherheit gegen
Frostschaden. Ausblihungen kdnnen nicht entstehen. Es durfen nur Platten verwendet
werden, die vom Hersteller ausdrucklich fur diese Verlegeart empfohlen werden. In der
Regel werden die Platten mit offenen, mind. 3 mm breiten Fugen verlegt. Durch diese
kann eine rasche Oberflachen-Entwasserung stattfinden. Die Verlegevorschriften der
einzelnen System - Anbieter sind zu beachten.

5.2 Voraussetzungen
5.2.1 Planerisch

Das Gefélle der sekundéren Entwéasserungsebene muss mindestens 1,5 % (SIA 271,
2.6.1.1) betragen.

Die Ablaufe mussen grosszigig dimensioniert und wartungsfreundlich konstruiert sein.
Zu kleine Entwasserungsoffnungen werden durch Kalksinterablagerungen rasch
verstopft. Wartungsfreundlichkeit ist fur die periodische Reinigung (Schmutz und Laub)
unbedingt erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass der Ablauf nicht durch Splitt und Kies
verunreinigt respektive verstopft wird.

Es ist eine Rinnenentwéasserung mit Gefalle auf den Ablauf zu bevorzugen
(SIA 271, 5.2.3).

Die Gefalle sind vom Haus wegzufuhren.

5.2.2 Konstruktiv

Die Bildung von Wasserlachen ist zu verhindern.

Auf den Seiten, die nicht von aufragenden Gebaudeteilen begrenzt sind, muss der
Belag gegen das Wegrutschen durch geeignete Massnahmen (z.B. entwassernde

Profile) gesichert werden. Dabei darf die Dichtungshaut auf keinen Fall verletzt werden.

Zwingend erforderlich ist ein mind. 8 mm Abstand an Wéande und angrenzende Bau-
teile. Schallbriicken sind zu verhindern.

5.3 Verlegung auf Splitt

Die Splittschicht in der Kornung von 4 bis 8 mm muss eine Mindeststéarke von 30 mm
aufweisen.

Keramikplatten dirfen nicht mit Pressfugen verlegt werden. Die Verwendung von
mindestens 3 mm dicken Fugenkreuzen mit Auflager gibt den verlegten Platten die
notige Stabilitat. Die Masstoleranzen von keramischem Material und besondere
Verlegevorschriften der Hersteller sind zu bertcksichtigen.
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Die Drainagematten sollen auch bei unebenem Untergrund satt aufgelegt werden
kénnen, sodass ein ,Federn“ bei ungebundener Verlegung minimiert werden kann.

Das Gefélle in der Oberflache des Plattenbelages muss mindestens 1,5 % betragen.
Aufgrund der Oberflachenspannung im Keramikbelag, kann sich Wasser auf den
Keramikplatten trotz ausreichendem Gefalle bilden. Dies stellt kein Mangel dar.

5.4 Verlegung auf Stelzlager

Auf gleichmassigen planen Untergriinden, z.B. Sanierung von bestehendem Platten-
belag, ist eine Verlegung auf Stelzlager moglich. Voraussetzung ist eine gentigende
Tragkraft des nach SIA 271 abgedichteten Untergrundes. Die Stelzlager dirfen sich
durch das Gewicht des Belages inkl. Benutzer-Belastung nicht in den Untergrund
eindriicken lassen.

Die Fugen von ca. 3 mm Breite bleiben offen.

Das Gefélle der tragenden Schicht soll mindestens 1,5% betragen. Stehende Wasser-
lachen sind zu vermeiden.

6. Verantwortlichkeiten
6.1 Generelle Pflichten

Die Pflichten werden in der SIA 118/248,1.3 aufgefuhrt.
Insbesondere sind nachstehende Punkte zu beachten.

6.2 Pflichten von Planer und Bauleitung

Er ist insbesondere verantwortlich fir:

¢ Planen genugender Aufbau- und Anschlusshéhen unter Berlcksichtigung der
Stauhdhe gemass Entwasserungsberechnung.

e Uberpriifung der Systemkonformitat

¢ Nachweise der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit der Unterkonstruktion,
bzw. des Untergrundes.

e Abdichtung geméass Norm SIA 271, Abdichtungen von Hochbauten.

¢ Planung der Gefalle und Wasserfuhrung.

e Koordination und Kontrolle der Erfassung aller fiir die Ausfiihrung massgebenden,
konzeptionellen und konstruktiven Besonderheiten der Abdichtungs- und
Plattenarbeiten in den Ausfihrungsunterlagen.

e Anordnung und Dimensionierung von Bewegungs- und Konstruktionsfugen in
Gebaude, Unterkonstruktion und Plattenbelag.
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6.3 Pflichten des Unterkonstruktionerstellers

Er ist insbesondere verantwortlich fir:

Kontrolle des bauseits vorhandenen rohen Untergrundes hinsichtlich Gefalle,
Toleranzen (Genauigkeit), Oberflachenbeschaffenheit und Trockenheit.
Verwendung von geeigneten Materialien, die der vorgesehenen Beanspruchung
genugen.

Sicherstellen der Haftverbindungen aller verwendeten Materialien auf dem
bauseitigen Untergrund.

Einhaltung der erforderlichen Solldicken.

Stabilitat und Tragvermdgen der erstellten Konstruktion.

6.4 Pflichten des Plattenlegers

Er ist insbesondere verantwortlich fir:

Kontrolle des bauseits vorhandenen Untergrundes hinsichtlich Toleranzen
(Genauigkeit) und Oberflachenbeschaffenheit und sichtbaren Mangel.
Anschlusskontrolle (Abdichtungen; Hohen) Balkon / Terrassentiren.

Einsatz einer geeigneten Drainage.

Verwendung geeigneter keramischen Platten und Abstandhalter.

Einhaltung von Mindestgefalle und korrekter Wasserfihrung. Einhaltung der
erforderlichen Schichtdicken.

Information des Bauherrn tUber die Wartungskontrollen der Fugen und Sicherstellung
des Wasserabflusses.

6.5 Pflichten der Bauherrschaft

Sie ist insbesondere verantwortlich fir:

Wartungskontrolle der Wasserrinnen und Wasserablaufe
Unterhaltsreinigung (SPV Merkblatt Reinigung und Pflege)

Sofern ein Bauherr keinen Planer beizieht, ibernehmen die am Werk beteiligten
Unternehmer die Verpflichtungen des Planers.
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7. Zeichnungen

Umkehrdach
Lose Verlegung im Splitt

Wandanschluss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3,5
(3mm offene Fugen)

2 - Splittbett mind. 30mm
(Gesteinskornung: 3-8mm)

3 - Drainagematte 15mm

4 - Wasserableitende, diffusionsoffene Trennlage
(z.B. Spezialvlies)

5 - Geeignete Warmedammung

6 - Abdichtung

T - Gefallsestrich, Gef. = 1,5%

8 - Stahlbetondecke

SPV ASC ASP "‘
www.plattenverband.ch ’

Innen / Aussen

Wandputz
Schutzblech
!
I
.";J
V. .
i/ Elaztomerkeil
P — |
'Ir —
Vs
. _,-"E Randstellstreifen Gef = 1,5%

Innen bewohnter Wohnteil
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Lose Verlegung im Splitt

Dachrandabschluss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3.5
(3mm offene Fugen)

2 - Splittbett mind. 30mm
(Gesteinskornung: 3-8mm)

3 - Drainagematte 15mm

4 - PE-Folie 0,2mm

5 - Abdichtung

6 - Geeignete Warmedammung

7 - Dampfbremse

8 - Gefallsestrich, Gef. = 1,5%

9 - Stahlbetondecke

SPV ASC ASP "‘
www.plattenverband.ch ’

Aussen

Schutzblech

Kragplattenelement

Elastornerkeil

Gef. =1,5%

Randstellstreifen

o

Innen bewohnter Wohnteil
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Lose Verlegung im Splitt

Wandanschluss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3.5
(3mm offene Fugen)

2 - Splittbett mind. 30mm
(Gesteinskdrnung: 3-8mm)

3 - Drainagematte 15mm

4 - PE-Folie 0,2mm

5 - Abdichtung

6 - Geeignete Warmedammung

7 - Dampfbremse

8 - Gefallsestrich, Gef. = 1,5%

9 - Stahlbetondecke

SPV ASC ASP "‘
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Innen Aussen

Wandputz

Schutzblech

Randstellstreifen

Elzctomerkeil Gef. 21,5%

“S2om

Innen bewohnter Wohnteil
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Lose Verlegung im Splitt

Tiiranschluss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3 5
(3mm offene Fugen)

2 - Splittbett mind. 30mm
(Gesteinskdrnung: 3-8mm)

3 - Drainagematte 15mm

4 - PE-Folie 0,2mm

5 - Abdichtung

6 - Geeignete Warmedammung

7 - Dampfbremse

8 - Gefallsestrich, Gef. 2 1,5%

9 - Stahlbetondecke

Innen

J

;
!
F

.f';
/ J/,
T4
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Aussen

Wetterschenkel

Elzstomerkeil

Flexrost hohenverstellbar
mit Lastvertelungsunterdage

1/ a =159
. I Randstellstraifen .Lc-:hw nkel auf Drainage Gef. 1’5 o
I'{ffgéjﬂj 1

Y
*,

Rinne /| Entwaszerung gemass S1A-Nom 271

Innen bewohnter Wohnteil
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Verlegung auf Stelzlager
Cachrandabschiuss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3,5
(3mm offene Fugen)
2 - Stelzlager mit Lastverteilungsunteriage
4 - Schutzbahn 1.2mm
4 - Abdichtung
o - Gegignete Warmedammung (Punkiiast beachten)
6 - Dampfbremse
T - Gefallsestrich, Gef. = 1,5%
8 - Stahlbetondecke

Alssen

Schutzbiech

!

Kragoiatiensiement

Basiomerks]

Randsielsresfen
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Gef. 21,5%

/4

i

Innen bewohnter Wohnteil

Seite 15 von 17
1.06.2015/4 © SPV Dagmersellen



Verlegung auf Stelzlager
Wandanschluss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3,5
(3mm offene Fugen)
2 - Stelzlager mit Lastvertellungsunterlage
3 - Schutzbahn 1, 2mm
4 - Abdichiung
5 - Geeignete Warmedammung (Punktlast beachten)
6 - Dampfbremse
1 - Gefallsestrich, Gef. = 1,5%
8 - Stahlbetondecke

Innen

Aussen

Wandputz

Schutzblech

Elastomerkeil

Randstellztreifen

212cm
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Gef. 2 1,5%

Innen bewohnter Wohnteil
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Verlegung auf Stelzlager
Turanschluss

Aufbau:

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3,5
(3mm offene Fugen)
2 - Stelzlager mit Lastverteilungsunterlage
4 - Schutzbahn 1,2mm
4 - Abdichtung
5 - Geeignete Warmedammung (Punktiast beachten)
6 - Dampfbremse
T - Gefallsestrich, Gef. = 1,5%
8 - Stahibetondecke

Innen

Randsizizrasfen

SPV ASC ASP ’.‘
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= 2 Gef. 2 1,5%

Rinne | Emwasserng gemass Skadhom 271

Innen bewonnter Wohnteil
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